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 Neste trabalho, nós investigamos as propriedades estruturais e 
magnéticas da liga Heusler 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎, preparada por fusão a arco voltaico, que 
posteriormente foi submetida a esforços mecânicos para fabricação na forma de pó 
e fita, onde a mudanças nas propriedades devido à estes esforços também foram 
investigadas (com e sem tratamento térmico). As técnicas de análise utilizadas foram 
difratometria de raios-X, medidas de magnetização 𝐷𝐶 em função do campo 
aplicado [𝑀(𝐻)] e da temperatura [𝑀(𝑇)],  e também a técnica local de 
Espectroscopia Mössbauer com campo externo nulo. A caracterização estrutural 
indica que a liga 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 se estabiliza na estrutura 𝐿12, e não há indícios de 
transformação de fase martensítica na faixa de temperatura estudada.  Do ponto de 
vista magnético, a análise dos resultados sugerem que, enquanto os momentos 
magnéticos dos átomos de 𝑀𝑛 se ordenam acima de 300 𝐾, os momentos 
magnéticos dos átomos de 𝐹𝑒 se ordenam abaixo de 300 𝐾, se acoplando de forma 
antiparalela com a sub-rede de 𝑀𝑛, tornando o magnetismo em baixas temperaturas 
mais complexo. O esforço mecânico sobre a liga induz redução do tamanho de grão 
e aumento das tensões internas na estrutura 𝐿12, favorecendo desordens químicas. 
Os resultados mostram que a liga 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 tem suas propriedades magnéticas 
muito sensíveis aos processos de fabricação e ao grau das desordens atômicas na 
estrutura 𝐿12. Os resultados mostram que os esforços mecânicos favorecem estas 
desordens. As desordens químicas favorecem competições entre interações 
antiferromagnéticas e ferromagnéticas, que consequentemente  leva a um estado 
magnético frustrado quando as sub-redes de 𝐹𝑒 e 𝑀𝑛 se ordenam magneticamente. 
Devido as desordens químicas intrinsicamente encontradas na fabricação das 
amostras e o aumento no grau dessas desordens quando as amostras são 
submetidas a esforços mecânicos, mostramos que: (𝑖) a transição metamagnética 
do acoplamento antiparalelo dos átomos de 𝐹𝑒 e 𝑀𝑛 para um estado magnético não 
colinear quando a intensidade do campo magnético é aumentada (curva em forma 
de 𝑆) e (𝑖𝑖) a característica do loop em forma de vespa (wasp-waisted magnetic 
loop) é consequência da frustração das interações magnéticas entre os átomos de 
𝐹𝑒 e 𝑀𝑛 vizinhos. Nós também mostramos que mesmo em semelhantes condições 
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experimentais de tratamento térmico, as desordens químicas na liga preparada, na 
fita e no pó são diferentes, produzindo propriedades magnéticas distintas no produto 
final. Deslocamento vertical (eixo de magnetização) e horizontal (eixo do campo 
magnético) são observados nas curvas de magnetização em função do campo 
aplicado (𝑀(𝐻)) no processo field cooling, e esse efeito pode estar associado com 






In this work we investigated the magneto-structural properties of 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎, 
Heusler alloys. prepared by melting and then heat treated, which was subsequently 
subjected to cold-work processes for manufacture in the form of powder and ribbon, 
where changes in properties due to these cold-work were also investigated (with and 
without heat treatment). The analysis techniques used were X-ray diffraction, 
measurements of 𝐷𝐶 magnetization as a function of applied field [𝑀(𝐻)] and 
temperature [𝑀(𝑇)] and also zero-field Mössbauer spectroscopy. The structural 
characterization indicate stabilization of a 𝐿12 − type structure and no structural 
phase transformation in the studied temperature range. From the magnetic point of 
view, the analysis of the results suggest that while Mn atomic magnetic moments 
order magnetically well above 300 𝐾, the Fe-sublattice ordering below 300 𝐾, when it 
couples antiparallel to the Mn-sublattice, making the magnetism at lower 
temperatures more complex. Mechanical cold-work induces grain refinement and 
internal stress enhancement in the 𝐿12 − type structure favoring antisite disorder. 
The present results have proof that the Fe2MnGa has its magnetic properties strongly 
sensitive to atomic disorder in the 𝐿12  structure, resulting from cold-work processes. 
The chemical disorder favors competitions between antiferro and ferromagnetic 
interactions and, consequently, leading to a frustrated magnetic state when Fe and 
Mn subtallices ordered magnetically. Due to the chemical disorder intrinsically found 
in as-prepared sample or enhanced in annealed cold-work materials, we have shown 
(i) metamagnetic transition from antiparallel 𝐹𝑒 and 𝑀𝑛 coupling to a noncollinear-like 
magnetic state when applied field strenght is increased and (ii) a wasp-waisted 
magnetic loop character (measured in annealed materials) as consequence of 
frustration in magnetic interactions between misplaced 𝐹𝑒 and 𝑀𝑛 neighbors. We 
also demonstrated that even under similar experimental annealing conditions, the 
chemical disorders in as-prepared, ribbon and powder samples of the samebatch are 
different, producing distinct magnetic properties of the final product. Large vertical 
(magnetization-axis) and horizontal (field-axis) magnetization loop shifts are 
observed in field cooling process, and these effects may be associated with magnetic 
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Capítulo 1  
 
1 – Introdução 
 Nos últimos anos, as ligas Heusler tem atraído bastante atenção devido suas 
interessantes propriedades magnéticas, como efeito memória de forma [1]–[3], efeito 
magnetocalórico [4]–[6], transformação de fase martensítica (𝑇𝐹𝑀) [7], [8], 
comportamento semi-metálico (Half metallic) [9], [10], dentre outros. As diversas 
propriedades que as ligas Heusler apresentam possuem grande potencial de 
aplicações tecnológicas, como fabricação de sensores, isolantes topológicos, 
refrigerantes magnéticos, aplicações em spintrônica, etc [11]–[15].  
 As ligas Heusler geralmente são encontradas na estequiometria 𝑋2𝑌𝑍 e na 
estrutura cúbica 𝐿21, pertencente ao grupo espacial número 225, onde os átomos X 
ocupam posições Wyckoff 8c (¼, ¼, ¼), tendo como seus vizinhos mais próximos 
quatro átomos Y, ocupando a posição Wyckoff 4a (0, 0, 0), e quatro átomos Z, 
ocupando a posição Wyckoff 4b (½, ½, ½). Os elementos 𝑋 e 𝑌 são metais de 
transição e o elemento 𝑍 faz parte do grupo principal [16]–[19].  
 Dentre as ligas Heusler, o sistema 𝑋2𝑀𝑛𝑍 são sistematicamente estudados 
devido suas diversas propriedades magnéticas, muitas delas associadas a 𝑇𝐹𝑀 [20], 
[21]. No entanto, algumas ligas do sistema 𝑋2𝑀𝑛𝑍 não apresentam 𝑇𝐹𝑀, mas 
possuem um complexo comportamento magnético. Um exemplo é o sistema 
𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 e as ligas com estequiometria similar, que vem sendo estudadas 
sistematicamente nos últimos anos, mas ainda com diversos pontos não bem 
entendidos. O sistema 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 é bastante interessante devido sua diversidade 
tanto do ponto de vista estrutural quanto magnético [17]. A liga estequiométrica 
𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 já foi reportada cristalizando na fase única cúbica de face centrada (𝐶𝐹𝐶) 
[22], [23] ou com misturas de fase 𝐶𝐶𝐶 e 𝐶𝐹𝐶 [24]. Porém, cálculos de primeiros 
princípios sugerem que a liga estequiométrica 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 estabiliza na estrutura 𝐿21 
[24]. Em 2014, Okumura e colaboradores [25] fabricaram a liga 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 na fase 
única 𝐶𝐶𝐶 utilizando a técnica de melt-spinning, mostrando que a estrutura cristalina 
dependia das condições de tratamento térmico e da forma que a amostra era 
2 
 
resfriada (quenching). No sistema 𝐹𝑒43𝑀𝑛28𝐺𝑎29 [26], foi observado a transformação de 
fase martensítica (𝑇𝐹𝑀)  de uma estrutura 𝐿21 paramagnética (𝑃𝑀) para a estrutura 
𝐿10 ferromagnética (𝐹𝑀). Zhu e colaboradores [27]  reportaram para o sistema 
𝐹𝑒50𝑀𝑛22,5𝐺𝑎27,5 fase única cúbica de corpo centrado (CCC), com 𝑇𝐹𝑀 induzida 
pelo campo magnético, da fase austenitica paramagnética para a fase martensítica 
ferromagnética. Foi reportado também a existência do efeito de exchange bias [22], 
[28], que recentemente foi mostrado que o deslocamento no loop nas curvas 𝑀(𝐻) 
pode ser explicada assumindo efeito do ciclo menor devido a complexa estrutura 
magnética que aparece em baixas temperaturas, associado ao fato de haver duas 
sub-rede magnéticas (𝐹𝑒 e 𝑀𝑛) com diferentes temperaturas de ordenamento 
magnético (𝑇𝐶
𝑀𝑛 > 300 𝐾 e 𝑇𝐶
𝐹𝑒 < 300 𝐾) [23]. Quando a sub-rede de 𝐹𝑒 começa a se 
ordenar, ela se acopla antirapalelamente com a sub-rede de 𝑀𝑛, resultando em uma 
grande redução da magnetização da amostra [23]. Recentemente, Kudryavtsev e 
colaboradores [29] concluíram, a partir de estudos de difração de nêutrons, que se 
existe acoplamento magnético entre as sub-redes de 𝐹𝑒 e 𝑀𝑛, ela não pode ser 
colinear. Isso sugere que a estrutura de spins deste sistema é complexa e exige 
mais investigação. Como pode-se observar, as propriedades estruturais e 
magnéticas do sistema 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 e as ligas com estequiometria similar são muito 
sensíveis com relação aos processos de fabricação e a estequiometria escolhida, o 
que o torna um sistema muito rico. 
 Neste trabalho foi realizado uma investigação das propriedades estruturais e 
magnéticas da liga estequiométrica 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 preparada em um forno a arco 
voltaico, e de como estas propriedades mudam devido a alguns tipos de esforços 
mecânicos (limar e laminar a amostra), e também uma investigação da influência do 
tratamento térmico nestas propriedades. Para esta caracterização, foram utilizadas 
algumas técnicas experimentais, como a difratometria de raios-X (𝐷𝑅𝑋), para 
determinar a estrutura cristalina, medidas de magnetometria a partir do 
magnetômetro de amostra vibrante (𝑀𝐴𝑉), para obtenção das curvas 𝑀(𝐻) e 𝑀(𝑇), 
e foi aplicado também técnica local de Espectroscopia Mössbauer (𝐸𝑀) para 
investigar o magnetismo na vizinhança dos átomos de 𝐹𝑒. 
 Essa dissertação está organizada da seguinte forma: No Capítulo 2 serão 
abordados aspectos teóricos relevantes sobre as ligas Heusler, como suas 
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propriedades estruturais e magnéticas, e as propriedades do sistema 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎. No 
Capítulo 3 serão abordados os procedimentos experimentais para produção e 
caracterização das amostras que foram trabalhadas nesta tese. No Capítulo 4 serão 
apresentados os resultados experimentais e discussão dos resultados obtidos. No 




















2 – As Ligas Heusler e o Sistema Fe2MnGa 
2.1 – Introdução 
 
As ligas Heusler constituem uma grande família de compostos intermetálicos, 
e seu nome se deve ao alemão Friedrich Heusler, que em 1904 estudou as 
propriedades termodinâmicas do sistema 𝐶𝑢2𝑀𝑛𝐴𝑙, chamando a atenção o fato de a 
liga possuir ordenamento ferromagnético, apesar de nenhum dos três constituintes, 
quando na forma metálica isoladamente, serem ferromagnéticos [30], [31]. Estas 
ligas têm chamado bastante atenção nas últimas décadas, principalmente devido 
suas propriedades magnéticas [12], [32]. A possibilidade de variar a composição 
mantendo a estrutura cristalina inalterada propicia uma ótima oportunidade para 
verificar diversos fundamentos teóricos relatados em ligas magnéticas [32]. Um dos 
grandes interesses dos pesquisadores nas ligas Heusler se deu com a descoberta 
da possibilidade da completa polarização dos spins no nível de Fermi devido ao 
caráter semi-metálico apresentado em alguns sistemas [33]–[35]. Esta característica 
é muito importante e desejada para o desenvolvimento de dispositivos relacionados 
a spintrônica.  
Desde quando as ligas Heusler foram descobertas, elas vêm despertando 
atenção devido a riqueza de propriedades física que foram e estão sendo 
observadas, como a transformação de fase martensítica, efeito memória de forma, 
efeito magnetocalórico, do já citado caráter semi-metálico, e dentre vários outros. E 
as aplicações podem ser das mais diversas possíveis, como refrigerantes 
magnéticos, isolantes topológicos, sensores, transdutores, etc [12], [21], [33]. 
É comum encontrarmos na literatura as ligas Heusler sendo informalmente 
divididas em dois tipos de estrutura, conhecidas como Heusler completamente 
ordenada (Full-Heusler) e Heusler Inversa (𝑋𝐴) [36]–[39]. Os primeiros materiais 
associados ao nome de Fritz Heusler’s eram fases cúbicas análogas ao sistema 
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𝐶𝑢2𝑀𝑛𝐴𝑙 (que foi o sistema por ele estudado), com estequiometria 𝑋2𝑌𝑍, onde os 
átomos 𝑋 e 𝑌 são metais de transição e o átomo Z pertence ao grupo principal da 
tabela periódica configuração eletrônica 𝑠𝑝), com estes átomos ocupando as 4 



























) [36]. A partir daí, 
materiais semelhantes foram rotulados como “compostos Heusler”, estendendo a 
definição original para uma família de materiais que incorporam uma variedade de 
estruturas semelhantes [36]. Essas estruturas são derivadas do composto original 
(Full-Heusler), com estrutura 𝐿21, pertencente ao grupo espacial número 225, em 
que dois átomos 𝑋 ocupam os sítios 𝐴 e 𝐶 enquanto os átomos 𝑌 e 𝑍 ocupam os 
sítios 𝐵 e 𝐷, respectivamente. A maioria das ligas Heusler com estequiometria 𝑋2𝑌𝑍 
se cristaliza na estrutura 𝐿21. O outro grupo são os das Heusler Inversas , grupo 
espacial número 216, em que dois átomos 𝑋 ocupam os sítios 𝐴 e 𝐵 enquanto os 
átomos 𝑌 e 𝑍 ocupam os sítios 𝐶 e 𝐷, respectivamente. As ligas Heusler são 
entendidas como compostos intermetálicos, distinguindo dos intermetálicos gerais 
que formam uma ampla faixa de soluções sólidas, onde não há uma ocupação 
preferencial dos sítios cristalográficos [11], [36]. 
Também é comum encontrar na literatura as ligas Heusler divididas entre a 
Full-Heusler 𝑋2𝑌𝑍 (𝐿21) e a Heusler semi-ordenada (Half-Heusler), que possui 
estequiometria 𝑋𝑌𝑍, que será descrita com mais detalhes nas seções seguintes [40]. 
As ligas Heusler constituem uma classe muito interessante de matérias, 
principalmente devido ao elevado número de elementos que podem ser combinados, 
que faz constantemente aparecerem novos fenômenos e diferentes propriedades 
físicas, abrindo um caminho também para criação de novas tecnologias. Na Figura 
2.1 está representada algumas das possibilidades de ocupação para os elementos 𝑋 




Figura 2.1 - Representação dos elementos que comumente ocupam as posições 𝑿, 𝒀 e 𝒁 para 
constituir uma Liga Heusler. Abaixo do símbolo de cada elemento são dados seus valores de 
eletronegatividade [12]. 
 
Apesar de as ligas Heusler terem sido descobertas há muitos anos, o 
interesse nessas ligas persiste por já estar bem estabelecido que as propriedades 
desses materiais possam ser bastante alteradas pela mudança do grau ou do tipo de 
ordenamento químico, assim como pela substituição de um elemento por outro [40]. 
 
2.2 – Estrutura Cristalina nas Ligas Heusler 
 
A maioria das ligas Heusler se cristalizam em estruturas cúbicas, e quando na 
forma 𝑋2𝑌𝑍, são comumente encontradas na estrutura 𝐿21 já mencionada. Os 
parâmetros de rede da célula convencional desta estrutura são em média próximos 
de 𝑎 = 6 Å̇. Porém, mesmo ligas Heusler com a estequiometria 𝑋2𝑌𝑍 podem se 
cristalizar em estruturas diferentes da 𝐿21, como é o caso da Heusler inversa (𝑋𝐴), 
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onde a única diferença é a sequência dos átomos [30]. Outro arranjo muito 
conhecido são as ligas Heusler semi-ordenada, que possuem composição 
estequiométrica 𝑋𝑌𝑍, se ordenam na estrutura cristalina 𝐶1𝑏, pertencente ao grupo 
espacial 𝐹43𝑚, número 216 [41]. Na Figura 2.2 está uma representação da 
diferença das três estruturas citadas acima. 
 
Figura 2.2 - Representação esquemática das diferenças entre as estruturas 𝑳𝟐𝟏, Heusler 































 Também temos o caso da liga 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎, onde mesmo se mantendo na 
estequiometria 𝑋2𝑌𝑍, se estabiliza na estrutura 𝐿12, grupo espacial de número 123, 
que está representada na Figura 2.3. O parâmetro de rede é de aproximadamente  
𝑎 = 3,7 Å [23], [42]. 
 
 
Figura 2.3 – Estrutura 𝐿12 para a liga Heusler 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎. Os átomos de 𝑭𝒆 estão localizados 
nas posições (½, 0, ½)  e (0, ½, ½), enquanto os átomos de 𝑴𝒏 estão na posição (0, 0, 0), e os 
átomos de 𝑮𝒂 estão na posição (½, ½, 0). 
Essas não são as únicas estruturas em que as ligas Heusler se cristalizam, e 
além de outras estruturas cúbicas, podemos encontra-las também em estruturas 
menos simétricas, como a tetragonal e a ortorrômbica [36], [43]. Também é comum 
encontramos ligas Heusler formadas por mais de 3 elementos químicos, como ligas 
quaternárias [44]–[48]. 
No processo de fabricação das amostras, outras estruturas (fases) podem se 
formar e coexistir com, por exemplo, as estruturas cristalinas 𝐿21, 𝐿12 e 𝐶1𝑏. Isto 
está associado às diferentes condições empregadas na preparação destas ligas, 
gerando ocupações arbitrárias nos sítios cristalinos, e são geralmente amplificadas 
quando o material é resfriado lentamente do estado liquido após a fusão. Essas 
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ocupações arbitrárias são chamadas de desordens químicas, e as mais comuns nas 
ligas Heusler são as do tipo 𝐴2, 𝐵2, 𝐷𝑂3 e 𝐵32𝑎 [12]. 
 Quando a sub-rede 𝑌𝑍 é aleatoriamente ocupada pelos átomos 𝑌 e 𝑍, a 
ordem estrutural é reduzida para o tipo 𝐵2 (desordenamento 𝑌 − 𝑍). É considerada 
uma desordem parcial, possui grupo espacial 𝑃𝑚3
__
𝑚, número 221. Quando a 
desordem é entre os átomos 𝑋 e a sub-rede 𝑌𝑍, a ordem estrutural é reduzida para 
o tipo 𝐴2 (desordenamento 𝑋 − 𝑌𝑍). É considerada uma desordem completa, possui 
grupo espacial 𝐼𝑚3𝑚, número 229. Podemos também encontrar as desordens do 
tipo 𝐷𝑂3, que acontece quando há uma ocupação aleatória entre os átomos 𝑋 e 𝑌, 
com os átomos 𝑍 permanecendo na posição fixa. Possui grupo espacial 𝐹𝑚3𝑚, 
número 225. Já a desordem do tipo 𝐵32𝑎 acontece quando há uma ocupação 
aleatória entre os átomos 𝑋 com 𝑌 e 𝑋 com 𝑍. Possui grupo espacial 𝐹𝑑3̅𝑚, número 
227 [12]. Na Figura 2.4 é possível visualizar todas as desordens mencionadas e na 
Figura 2.5 é mostrado difratogramas de raios-X (DRX) simulados de uma estrutura 
𝐿21 típica, e as desordens químicas do tipo 𝐴2, 𝐵2, e 𝐷𝑂3. 
 




Figura 2.5 – Simulações de DRX para uma (a) L21, (b) B2, (c) DO3 e (d) A2. Os difratogramas 
foram simulados para uma fonte de 𝑴𝒐 − 𝑲𝜶 [44]. 
 
As propriedades magnéticas das ligas Heusler podem ser bastante 
modificadas de acordo com o grau dessas desordens químicas, e ao longo deste 





2.3 – Transformação de Fase Martensítica (TFM) 
 
A transformação de fase martensítica é uma transição de primeira ordem que 
ocorre no estado sólido e sem difusão atômica. A TFM tem grande influência nas 
propriedades das ligas Heusler, tanto estruturais como magnéticas, além de ser a 
origem do Efeito Memória de Forma (EMF), que é uma propriedade de grande 
interesse tecnológico [3], [49]–[51].  
A transformação de fase martensítica ocorre num processo de resfriamento 
do material, que passa de uma estrutura cúbica de alta simetria, denominada 
austenítica, para uma fase de menor simetria, denominada martensítica, que pode 
ser, por exemplo, tetragonal, monoclínica ou ortorrômbica. Sendo assim, a fase 
austenítica ocorre em temperaturas mais altas, enquanto que a martensítica em 
temperaturas mais baixas. Durante a transformação estrutural, que ocorre ao resfriar 
o material, planos se deslocam mudando a simetria da rede, mas não existe difusão 
atômica de longo alcance para esse processo. Essa transformação tem caráter de 
transição de primeira ordem, ou seja, a transformação ocorre com temperatura 
constante (calor latente) [20]. 
 
2.4 – O Magnetismo Localizado nas Ligas Heusler 
 
As ligas Heusler possuem diversas propriedades magnéticas, o que as 
tornam muito atrativas do ponto de vista científico e tecnológico. Com relação aos 
ordenamentos magnéticos, as ligas Heusler são geralmente ferromagnéticas, mas 
são também observados os acoplamentos antiferromagnético [52]–[54] e 
ferrimagnético [32], [35], [55]–[57]. Nesta seção será citado como se dá a formação 
do ordenamento magnético para as ligas Heusler com estequiometria 𝑋2𝑀𝑛𝑍, ou 





O magnetismo nas ligas com estequiometria 𝑋2𝑀𝑛𝑍 é do tipo localizado, o 
que torna esse sistema tradicionalmente ideal para o estudo deste tipo de 
magnetismo. O 𝑀𝑛 é o átomo responsável pelo magnetismo, que depende 
fortemente do número de elétrons de condução sp, sua polarização de spin e a 
posição dos estados 3d não ocupados do 𝑀𝑛 com respeito ao nível de Fermi [58]. 
Para essas ligas, os átomos de 𝑀𝑛 ficam separados por uma distância espacial 
considerada elevada (próxima de 4,5 Å), sendo muito maior que o raio da camada 𝑑, 
e os estados 3𝑑 dos diferentes átomos de 𝑀𝑛 não se sobrepõe consideravelmente. 
Portando, a interação de troca indireta desempenha um papel fundamental no 
acoplamento entre os átomos de 𝑀𝑛. A ordem magnética é obtida indiretamente, 
pela polarização dos elétrons de condução via interação 𝑅𝐾𝐾𝑌 (Ruderman-Kittel-
Kasuya-Yosida), como acontece nas terras-raras. Nessas ligas se observa também 
que apenas o 𝑀𝑛 possui momento em torno de 4𝜇𝐵, e geralmente só ele contribui 
significativamente para o magnetismo [31]. 
Esse resultado foi comprovado por cálculo de estrutura de bandas, e está 
representado na Figura 2.6 [55]. Os elétrons com spins up dos orbitais 𝑑 dos átomos 
de 𝑀𝑛 e dos átomos 𝑋 formam uma banda 𝑑 comum. Já os elétrons de orbitais 𝑑 
dos átomos 𝑋 e dos átomos de 𝑀𝑛 da banda de spin down não formam esta banda 
comum, já que o orbital 3𝑑 down do 𝑀𝑛 está vazio. As bandas up e down dos 
elementos 𝑋 ficam praticamente cheias, gerando assim um momento magnético 
líquido quase nulo, enquanto que a banda 3𝑑 dos átomos de 𝑀𝑛 possuem um valor 
não nulo devido aos spins não compensados.  Desta forma, o momento magnético 






Figura 2.6 – (a) Diagrama esquemático dos elétrons spins up e down da banda d para as ligas 
Heusler 𝑿𝟐𝑴𝒏𝒁. (b) Densidades de estados dos orbitais d para a liga Heusler 𝑪𝒖𝟐𝑴𝒏𝑨𝒍 [55]. 
Os elementos 𝑋 e 𝑍 influência nas propriedades magnéticas basicamente da 
seguinte forma: 
 Elemento 𝑋: Tem forte influência no parâmetro de rede, e assim determinando a 
separação entre os átomos de Mn, causando um aumento ou a diminuição da 
superposição dos orbitais 3d dos 𝑀𝑛 [55]. 
 
 Elemento 𝑍: Tem configuração eletrônica sp, e o magnetismo das ligas 𝑋2𝑀𝑛𝑍 
dependem fortemente do número de elétrons de condução sp, por mediar a 
interação dos orbitais d dos átomos 𝑀𝑛 através da interação de troca, dando a 
ordem magnética da liga [31].  
Como é possível notar, uma grande variedade de fenômenos conhecidos são 
observados nas ligas Heusler, além de vários outros novos que estão sendo 









2.5 – O Sistema 𝑭𝒆𝟐𝑴𝒏𝑮𝒂 
 
 As ligas Heulser 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 constituem um sistema muito rico, pois apresentam 
diversos efeitos interessantes, como será mostrado. Devido a isso, é um sistema 
que tem despertado muito interesse pelos diversos efeitos já observados, como a 
transformação de fase martensítica [64], [26], [65]; Exchange Bies [22], [66]; 
transformação meta-magnética de um estado antiferromagnético para 
ferromagnético, dentre outros. Todos esses efeitos observados tornam o sistema 
𝐹𝑒𝑀𝑛𝐺𝑎 muito promissor do ponto de vista de aplicações tecnológicas. 
 Recentemente, Ener e colaboradores [67] construíram um diagrama de fase 
para o sistema Fe-Mn-Ga para uma grande variedade estequiometria, utilizando a 
técnica de fusão por cadinho reativo, como é possível ver na Figura 2.7. 
 
Figura 2.7 – Diagrama de fase do sistema Fe-Mn-Ga obtido a partir do método de fusão por 
cadinho reativo, para 300 K. Diferentes cores correspondem as diferentes fases observadas. 
As diferentes cores indicam a proporção na qual Mn e Ga foram colocas no cadinho de Fe [67]. 
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 Do diagrama já é possível notar como pequenas variações na estequiometria 
podem gerar significativas mudanças estruturais, com a amostra se apresentando 
nas estruturas cúbicas (𝐶𝐹𝐶 𝑒 𝐶𝐶𝐶), martensítica ou mistura de fase cúbica e 
martensítica.  
 Kudryavtsev e colaboradores [17] estudaram o sistema 𝐹𝑒𝑥𝑀𝑛𝑦𝐺𝑎𝑧, com os 
valores de 𝑥, 𝑦 e 𝑧 próximo da liga estequiométrica (𝑥 = 50;𝑀𝑛 = 25;𝐺𝑎 = 25), e 
também mostraram que para pequenas variações dos valores de 𝑥, 𝑦 e 𝑧 era 
possível encontrar as estruturas 𝐶𝐹𝐶, 𝐶𝐶𝐶 e a mistura de ambas as fases (𝐶𝐹𝐶 +
𝐶𝐶𝐶). Foi mostrado também que há mudanças significativas do ponto de vista 
magnético [17]. 
 A partir de cálculos de primeiro princípios foi possível mostrar que, para liga 
estequiométrica 𝐹𝑒50𝑀𝑛25𝐺𝑎25, o ordenamento na estrutura cristalina 𝐿21 só é 
possível para um ordenamento ferrimagnético. Já para a estrutura cristalina 𝐿12, os 
estados ferro e ferrimagnético são igualmente prováveis  [17], [24].  
 Há controvérsias com relação a fase mais estável para a liga 𝐹𝑒50𝑀𝑛25𝐺𝑎25. 
De acordo com a literatura, quanto mais intenso for um pico de densidade de 
estados (𝑁(𝐸)) próximo da energia de Fermi (𝐸𝐹), mais instável é uma liga Heusler, 
onde é possível concluir que a estrutura 𝐿21 com ordenamento ferrimagnético é a 
configuração mais estável.  [1], [68]. Porém, ao analisarmos os valores obtidos de 
𝑁(𝐸𝐹) juntamente com a energia total (𝐸𝑡𝑜𝑡) da referência [17], fica difícil dizer qual é 
a fase mais estável, como podemos ver na Tabela 2.1. Por exemplo, na solução 
para a estrutura 𝐿21 é encontrado o menor 𝑁(𝐸𝐹), mas um valor intermediário para 
𝐸𝑡𝑜𝑡 dentre as possibilidades apresentadas na tabela 2.1. Por outro lado, a solução 
para o sistema 𝐹𝑒50𝑀𝑛25𝐺𝑎25 na estrutura 𝐿12 com ordenamento ferrimagnético 












𝑳𝟐𝟏 Ferrimagnético 1,65 -11296,7502 
𝑳𝟏𝟐 Ferromagnético 3,84 -11296,7666 
𝑳𝟏𝟐 Ferrimagnético 3,56 -11296,7424 
Tabela 2.1 – Valores obtidos de 𝑵(𝑬𝑭) e 𝑬𝒕𝒐𝒕 para algumas configurações na liga 𝑭𝒆𝟓𝟎𝑴𝒏𝟐𝟓𝑮𝒂𝟐𝟓 
[17]. 
 Analisando os resultados teóricos obtidos a partir de primeiros princípios e 
os difratogramas das amostras do sistema 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎, é possível aferir que em torno 
da probabilidade de formação deste sistema na estrutura 𝐿21 ferrimagnético e 𝐿12 
ferromagnético resulta em uma instabilidade estrutural, e qualquer pequena variação 
da estequiometria leva a uma significante variação nas concentrações das fases 
𝐶𝐶𝐶 e 𝐶𝐹𝐶 presentes na amostra. Além disso, foi observado que o incremetno na 
concentração de 𝐺𝑎 aumenta a probabilidade de formação de uma fase 𝐶𝐶𝐶 [17]. 
Esta instabilidade do sistema 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 pode ser vista na Figura 2.8, onde é 
mostrado medidas de DSC para 6 amostras com estequiometria próxima da liga 
estequiométrica. A quantidade excessiva de picos endotérmico e exotérmico pode 
ser interpretado como uma manifestação desta instabilidade deste sistema nesta 




Figura 2.8 – Medidas de DSC para um conjunto de 6 amostras [17].  
 Yang e colaboradores [69] mostraram que o sistema 𝐹𝑒𝑀𝑛𝐺𝑎 também é muito 
sensível as temperaturas utilizadas para realização do tratamento, podendo mudar 
drasticamente tanto as propriedades estruturais como as magnéticas. 
 A liga 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 com estrutura 𝐶𝐶𝐶 (fase única) foi reportado primeiramente 
por Okumura e colaboradores [25], produzindo a liga pela técnica de melt-spinning, e 
mostrando que as propriedades estruturais e magnéticas mudam com as condições 
do resfriamento rápido (quenching) e também com as condições do tratamento 
térmico. Recentemente, Xin e colaboradores [70] também produziram a liga 
𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 com estrutura 𝐶𝐶𝐶 e mostraram que o processo de melt-spinning favorece 
uma desordem química entre os átomos de 𝐹𝑒 e 𝐺𝑎, o que gera um acoplamento 
ferromagnético entre estes átomos. Com este resultado, foi possível explicar o 
porquê da grande diferença entre o momento magnético total previsto teoricamente 
com o valor obtido experimentalmente (1,8 vezes maior). Kudryavtsev e 
colaboradores [29], utilizando a análise por difração de nêutrons e magnetometria, 
estudaram duas ligas 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 não estequiométrica (bulk) e também mostraram que 
desordens químicas são responsáveis por gerar desacordo entre os resultados 
teóricos e os obtidos experimentalmente. Além disso, concluíram que se existe o 




 Quando a liga 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 (bulk) foi estudada no grupo do LEMAG, já havia sido 
proposto um modelo em que o acoplamento ferrimagnético poderia ser não colinear, 
e também foi neste trabalho que foi sugerido primeiramente o modelo de duas sub-
redes magnéticas (𝐹𝑒 e 𝑀𝑛) que se ordenam em diferentes temperaturas [23]. Mais 
detalhes deste trabalho será discutido no Capítulo 4.  
Um outro trabalho que merece destaque e ser comentado aqui é o resultado 
obtido por Zhu e colaboradores [64], que estudaram a liga 𝐹𝑒50𝑀𝑛22,5𝐺𝑎27,5 (bulk) e 
obtiveram resultados bastante interessantes. Do ponto de vista estrutural, 
encontraram fase única 𝐶𝐶𝐶 e com a amostra apresentando transformação de fase 
martensítica, que ocorria em 163 𝐾 acompanhada de uma magnetização 
espontânea, o que permitia uma transição estrutural induzida por campo magnético 
da fase austenítica paramagnética, para a fazer martensítica ferromagnética (Figura 
2.9). Para um campo aplicado de 5 𝑇, apresentava uma transformação de fase 
martensítica com uma histerese térmica de 81 𝐾. Um fator que chama a atenção é o 
fato da transformação se dar da fase paramagnética austenítica, para a fase 
ferromagnética martensítica quando se reduz a temperatura, sendo que o esperado 
é exatamente o contrário [13]. Para esta amostra, o início da transformação de fase 
martensítica está emaranhado com a temperatura crítica em torno de 163 𝐾. Curvas 
de magnetização em função do campo aplicado indicam uma transformação de fase 
estrutural induzida por campo magnétio da fase austenitica paramagnética para a 
fase martensítica ferromagnética, que gera uma grande variação da entropia que 
propícia o efeito magnetocalórico. Essas propriedades à tornam com grande 





Figura 2.9 – (a) Curva da magnetização em função da temperatura para a amostra 
𝑭𝒆𝟓𝟎𝑴𝒏𝟐𝟐,𝟓𝑮𝒂𝟐𝟕,𝟓 para um campo aplicado de 𝟓 𝑻. Na parte interna do gráfico está a medida da 
suscetibilidade ac de duas amostras com diferentes composições (𝑭𝒆𝟓𝟎𝑴𝒏𝟐𝟐,𝟓𝑮𝒂𝟐𝟕,𝟓 e 
𝑭𝒆𝟓𝟏𝑴𝒏𝟐𝟐𝑮𝒂𝟐𝟕). (b) Curvas de magnetização em função do campo aplicado para a amostra 
𝑭𝒆𝟓𝟎𝑴𝒏𝟐𝟐,𝟓𝑮𝒂𝟐𝟕,𝟓 [64]. 
Como é possível notar, o sistema 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 é muito rico devido a sua alta 
sensibilidade aos processos de fabricação e a composição estequiométrica, e 
algumas de suas propriedades ainda necessitam ser elucidadas. Outros trabalhos 











Capítulo 3  
 
3 – Materiais e Métodos 
 
Neste capítulo serão apresentadas as metodologias adotadas para os 
processos de produção e caracterização das amostras.  
 
3.1 – Preparo das Amostras 
 
3.1.1 – Amostras produzidas 
 
 As amostras que foram trabalhadas nesta tese são ligas Heusler com 
estequiometria 𝐹𝑒50𝑀𝑛25𝐺𝑎25. Serão abordados dois conjuntos de amostras que 
possuem a mesma estequiometria, mas foram preparadas em momentos diferentes 
e com pequenas variações nos procedimentos experimentais. Os elementos 
químicos 𝐹𝑒 (4𝑁), 𝑀𝑛 (4𝑁) e 𝐺𝑎 (5𝑁) foram levados em um forno a arco voltaico 
para serem fundidos, e o botão produzido foi envolto em uma folha de Tântalo e 
introduzido posteriormente em um tubo de quartzo, que foi selado com vácuo da 
ordem de 10−3 𝑡𝑜𝑟𝑟. Depois a ampola de quartzo foi colocada em um forno para 
realização do tratamento térmico. Pra a amostra mais antiga (𝐵′) durou 3 dias à 
temperatura de 950 °𝐶, e a amostra mais recente (𝐵) durou 3 dias à temperatura de 
850 °𝐶. A partir deste botão tratado termicamente (𝐵), esforços mecânicos foram 
aplicados na amostra a fim de gerar pó (com auxílio de uma lima) e fita (com auxílio 
de uma prensa hidráulica e uma calandra). 
 Para obtenção das propriedades estruturais, foi utilizado o difratômetro de 
Raios-X, e para a caracterização das propriedades magnética, foram utilizados o 
Magnetômetro de Amostra Vibrante (vibrating sample magnetometer – VSM) e o 
Espectrômetro Mossbauer (EM).  
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 Os processos de produção e caracterização são discutidos nas seções 
seguintes com mais detalhes. 
 
3.1.2 – Fusão: O Forno a Arco Voltaico  
 
O forno a arco voltaico é um equipamento muito utilizado para fabricação de 
ligas. Nas instalações do LEMAG existe um forno a arco voltaico de confecção do 
próprio LEMAG/UFES. Neste equipamento é possível produzir ligas que possuem 
altos pontos de fusão. A atmosfera é controlada por um gás inerte, que além de 
servir para a produção do plasma, minimiza possíveis oxidações que venham a 
ocorrer na amostra durante o processo de fusão e resfriamento. O gás inerte 
utilizado foi o argônio. A foto do forno está mostrada na Figura 3.1. 
Após os metais terem sidos colocados dentro da câmara de fusão, é realizado 
sucessivos processos de limpeza da atmosfera dentro da câmara de fusão, 
utilizando a bomba de vácuo e o argônio. Inicialmente se faz vácuo dentro da 
câmara, e depois a atmosfera é preenchida com o argônio ultrapuro. Este 
procedimento é efetuado no mínimo 5 vezes, para minimizar concentração de 
oxigênio e de impurezas da atmosfera residual dentro da câmara de fusão. Antes da 
fusão dos compostos, é fundido um getter de titânio (de aproximadamente 10 𝑔 de 
titânio) que absorve parte as moléculas de oxigênio residual.  
O arco voltaico, que é o plasma formado na ionização do argônio, será 
formado pelo contato da ponta do eletrodo móvel com o eletrodo fixado na base de 
cobre do forno.  Após a fusão do getter, são realizadas sucessivas fusões da liga, 
com a amostra sendo virada após cada fusão, de modo a obter uma melhor 




Figura 3.1 – Na foto superior é possível visualizar os componentes do forno. (1) Sistema de 
refrigeração à água, (2) eletrodo, (3) câmara de pirex, (4) folha de cobre, (5) vacuômetro, (6) sistema 
de válvulas, (7) bomba de vácuo, (8) garrafa térmica que está acoplada a bomba de vácuo, (9) 






3.1.3 – Tratamento Térmico 
 
 O tratamento térmico é uma etapa crucial para garantir uma alta cristalinidade 
do sistema e uma maior evidência das propriedades estruturais e magnéticas, pois 
este processo reduz as desordens químicas e tensões internas que sempre estarão 
presentes na amostra, em maior ou menor grau. Particularmente, o sistema 
𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 é muito sensível a este processo, com já foi discutido no Capítulo 2. 
Após o processo de fusão, a amostra é envolvida em uma folha de Tântalo 
(𝑇𝑎 −  0,005 𝑚𝑚), que em altas temperaturas tem a capacidade de capturar o 
oxigênio residual, reduzindo a oxidação da superfície das amostras durante o 
processo de tratamento térmico. Posteriormente a amostra é selada dentro de um 
tubo de quartzo, onde é realizado previamente um vácuo da ordem de 10−3 𝑡𝑜𝑟𝑟, 
para reduzir os gases que poderão reagir com a superfície da amostra, como o 
oxigênio. Por último, a amostra selada é levada a um forno onde permaneceu para 
realização do tratamento térmico. Após este período, o tubo de quartzo é 
mergulhado em uma mistura de água com gelo (0 °𝐶), para realizar um resfriamento 
rápido (quenching), garantindo que a amostra permaneça com o alto grau de 
cristalinidade obtida do tratamento térmico.  
 
3.1.4 – Preparo da Fita 
 Após realizado o tratamento térmico, parte da amostra 𝐵 foi cortada para 
realizar o procedimento de laminação. Primeiramente a amostra foi levada a uma 
prensa hidráulica 10 toneladas, para deixar o pedaço da amostra mais fina/achatada 
possível. Em seguida, utilizando uma calandra, a amostra foi então transformada em 
fita (RNA – Ribbon Not-Annealed). Após todas as medidas serem realizadas, a fita 
passou pelo mesmo tratamento térmico aplicado no botão (RA – Ribbon Annealed). 





Figura 3.2 – Imagem da prensa hidráulica (à esquerda) e da calandra (à direita). 
 
3.1.4 – Preparo do Pó 
 Um procedimento comum para produção de pó é batendo na amostra com um 
bastão de ágata (com a amostra dentro de um recipiente também de ágata), devido 
ao fato de muitas ligas Heusler serem mais quebradiças (após o tratamento térmico). 
Porém, a amostra 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 possui alta ductilidade, o que impossibilita a obtenção 
de pó pelo procedimento descrito acima, e uma maneira encontrada para obter o pó 
foi utilizando uma lima. Um pedaço da amostra 𝐵 tratada foi então limado até obter 
uma quantidade suficiente para realizar todas as medidas necessárias  
(PNA – Powdered Not-Annealed). Após obtenção das medidas, foi realizado o 
procedimento do tratamento térmico no pó (PA – Powdered Annealed), onde foi 
necessário colocar o pó diretamente no quartzo sem envolver no tântalo, pois com o 
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tântalo envolvido se observou um emaranhamento do pó no tântalo, impossibilitando 
a separação. Mas como o tântalo é importante para a captura do oxigênio residual, 
foi criada uma câmara secundária com uma garganta estreita separando o pó do 
tântalo, de modo a não permitir o contato direto entre eles. 
 
3.2 – Técnicas de Análise 
 
 Neste tópico serão apresentados alguns conceitos e técnicas utilizadas para 
análise dos resultados obtidos nesta tese. 
 
3.2.1 – Difração de Raios X 
 
A difratometria de raios-X é uma das técnicas mais utilizadas para 
determinação da estrutura cristalina da amostra. A partir de um difratograma de 
raios-X é possível conhecer a estrutura, e ainda obtermos indiretamente informações 
como o parâmetro de rede e tamanho de grão. 
As medidas foram realizadas em um difratômetro da marca Rigaku, modelo 
Ultima IV com um alvo de cobre com potência máxima de 2 𝑘𝑊 (potência máxima de 
50 𝑊 −  40 𝑚𝐴). O comprimento de onda da radiação é de 0,15418 𝑛𝑚. Foi 
realizada uma varredura angular entre 30° e 100°, com passos de 0,05° e com um 
tempo de contagem de 2 segundo por passo. Mais detalhes estão disponíveis no 
apêndice A. 
 
3.2.2 – Medidas de Propriedades Magnéticas 
 
  Temos disponível nas dependências do LEMAG o Sistema de Medidas de 
Propriedades Físicas (Phyisical Properties Measurements System – PPMS), onde 
possuímos os módulos AC/DC Magnetometry System (ACMS), modelo 𝑃500 e o 
Vibrating Sample Magnetometer (VSM), conhecido também como Magnetômetro de 
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Amostra Vibrante (𝑀𝐴𝑉). Mais detalhes do PPMS e do VSM estão disponíveis no 
apêndice A. 
 Todas as medidas foram realizadas no VSM, onde foram utilizados os 
seguintes protocolos de medida: 
a) Magnetização em Função da Temperatura (𝑀(𝑇)) 
 𝑍𝐹𝐶 (Zero Field Cooling – Resfriando com campo nulo): A amostra é resfriada 
desde uma temperatura inicial sem a presença de um campo magnético 
externo até a temperatura mais baixa de medida, quando o campo de prova é 
então aplicado, e os dados são adquiridos durante o processo de aumento de 
temperatura [75]. 
 𝐹𝐶 ou 𝐹𝐶𝐶 (Field Cooled ou Field Cooled Cooling – Resfriando com campo 
aplicado): Neste processo, os dados são coletados durante o processo de 
resfriamento da amostra, porem com um campo magnético aplicado. Em geral 
este processo é realizado após a realização do ZFC [75]. 
 
 𝐹𝐻 ou 𝐹𝐶𝑊 (Field Heating ou Field Cooled Warming): A amostra é 
inicialmente resfriada com campo aplicado desde uma temperatura inicial até 
a temperatura desejada, e os dados são tomados durante o aquecimento da 
amostra. Este procedimento de medida é muito utilizado quando a amostra 
apresenta transição de fase de primeira ordem, onde aparece uma histerese 
térmica [75]. 
b) Magnetização em Função do Campo Aplicado (𝑀(𝐻)) 
 𝑍𝐹𝐶 (Zero Field Cooling – Resfriando com campo nulo): Neste processo de 
medida o campo magnético a ser aplicado é inicialmente zerado e a mostra é 
então resfriada até a temperatura desejada, e o ciclo de histerese é realizado, 
a partir do campo nulo, aumentando até o campo máximo [75]. 
 𝐹𝐶 (Field Cooled – Resfriando com campo aplicado): Neste processo o 
campo máximo é aplicado previamente na temperatura escolhida e a amostra 
em seguida é resfriada até a temperatura de medida desejada, e então o ciclo 
de histerese completo é realizado, iniciando pelo campo máximo positivo [75]. 
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3.2.3 – Espectroscopia Mössbauer 
 
Nas dependências do LEMAG existem três espectrômetros Mössbauer, e 
para este trabalho foi utilizado apenas um (Janis), que é um modelo operando na 
geometria de transmissão, utilizando onda senoidal para o transdutor de velocidade, 
responsável pelo efeito Doppler controlado, e a fonte utilizada foi de 57Co:Rh 
(Cobalto em matriz de Ródio). Para cada media, o equipamento é calibrado com 
uma folha de 𝛼 − 𝐹𝑒, para que se conheça o regime de velocidade do motor, (que 
está relacionada a energia do fóton absorvido na amostra). O equipamento está 
acoplado a um sistema de criogenia que permite variar a temperatura da amostra 
desde 300 °𝐶 até 15 °𝐶, mas mantendo sempre a fonte a uma mesma temperatura. 
 Com o espectro da calibração e da amostra, podemos então realizar o ajuste 
para obter as informações dos parâmetros desejados. Os ajustes foram realizados 















Capítulo 4  
 
4 – Resultados e Discussões 
 Neste Capítulo serão discutidos os resultados experimentais obtidos do 
sistema 𝐹𝑒50𝑀𝑛25𝐺𝑎25. Como já mencionado no Capítulo 3, será citado dois 
conjuntos de amostras preparadas em diferentes momentos. A primeira amostra 
(produzida em 2015) será chamada de 𝐵′, enquanto a amostra mais recente será 
chamada de 𝐵. As duas amostra 𝐵 e 𝐵′ foram submetida a alguns procedimentos 
mecânicos. No caso da 𝐵′, apenas foi gerado o pó que foi tratado posteriormente, e 
a amostra 𝐵 foi obtido em forma de pó e em fita. Para o conjunto gerado a partir da 
amostra 𝐵 (pó e fita), medidas foram realizadas antes do tratamento térmico para 
melhor caracterização do sistema, e após a realização das medidas, a fita e o pó 
passaram pelo tratamento térmico descrito no Capítulo 3, e as medidas foram 
realizadas novamente. Essas amostras serão chamadas pelos códigos descritos na 
Tabela 4.1. Os resultados obtidos desses conjuntos de amostras que foram 
produzidos em diferentes momentos são semelhantes, mas a foco do estudo em 
cada um deles foi diferente, e neste Capítulo a discussão será feita de modo a trazer 
os principais resultados de cada um dos conjuntos. 
Na seção 4.1 serão discutidas as propriedades estruturais dos resultados 
obtidos a partir do DRX, enquanto que na seção 4.2 será dada ênfase nas 












Pedaço B’ (Bulk) 
Pó Tratado PA’ (Powdered Annealed) 
2016 
Pedaço B (Bulk) 
Pó Não Tratado PNA (Powdered Not-Annealed) 
Pó Tratado PA(Powdered Annealed) 
Fita Não Tratada RNA (Ribbon Not-Annealed) 
Fita Tratada RA (Ribbon Annealed) 
 Tabela 4.1 – Códigos para a amostra 𝑭𝒆𝟓𝟎𝑴𝒏𝟐𝟓𝑮𝒂𝟐𝟓 em diferentes condições. Vale 
ressaltar que, apensar de o pedaço está sendo chamado de bulk, em todas as 











4.1 – Propriedades Estruturais 
 Na Figura 4.1 estão os difratogramas de raios-X das amostra em pó (PA e 
PNA) e em fita (RA e RNA), derivadas da amostra B. O difratograma simulado de 
uma estrutura 𝐿12 também está presente para indicar as posições cristalinas 
esperadas para o sistema. 
Como podemos observar, comparando o difratograma simulado com os 
difratogramas obtidos experimentalmente, todas as amostras possuem as posições 
dos picos de Bragg que coincidem com o esperado para estrutura 𝐿12 com 3,71 Å de 
parâmetro de rede. Em geral, para compostos ordenados com alto grau de 
cristalinidade, é esperado  picos de Bragg do lado esquerdo do pico (111). Assim, a 
ausência destes dois picos nos padrões experimentais para baixos ângulos ( 20 <
2𝜃 < 35), pode ser devido à falta de ordem atômica perfeita para todas as amostras 
mostradas na Figura 1, ocasionado por desordens químicas, como será discutido 
posteriormente. 
O trabalho mecânico de limar a amostra para produção do pó ou o processo 
de laminação para produção das fitas, provoca um alargamento nos picos de Bragg 
bem como mudanças na intensidade relativa dos picos. Esses dois efeitos 
combinados sugerem a redução do tamanho de grão e o aumento da tensão interna, 
que podem favorecer desordens químicas. Aplicando o modelo de Williamson-Hall, 
foi realizado uma estimativa do tamanho de grão e de micro-tenção, e os resultados 
mostrados na Tabela 4.2. 
A partir dos valores da Tabela 4.2, podemos notar que para as amostras não 
tratadas termicamente (𝑃𝑁𝐴 e 𝑅𝑁𝐴), o tamanho de grão está em torno de 26 Å, 
enquanto a microtensão em torno de 1,4%. Quando analisamos as amostras após 
serem submetidas ao tratamento térmico (𝑃𝐴 e 𝑅𝐴), observamos que os picos de 
Bragg são estreitos e mais intensos, que indica um alívio na tensão e um processo 
de recristalização, e os dados da Tabela 4.2 corroboram com isto, onde a 
microtensão passa de 1,4 % (𝑃𝑁𝐴) para 0,31% (𝑃𝐴) e de 1,44 % (𝑅𝑁𝐴) para 
0,21 % (𝑅𝐴), enquanto o tamanho de grão aumenta de 26 Å (𝑃𝑁𝐴) para 119 Å (𝑃𝐴) e 







































































Figura 4.1 – Difratogramas de Raios-X obtidos a temperatura ambiente para a amostra 
𝑭𝒆𝟐𝑴𝒏𝑮𝒂 em pó (PA e PNA) e em fita (RA e RNA). Na parte inferior é mostrado um 
difratograma simulado para a estrutura 𝑳𝟏𝟐, onde também é mostrado uma amplificação dos 





𝒂 (Å) 𝒕 (Å) 𝒆 (%) 
𝑷𝑵𝑨 3,702 ± 0,005 26 ± 2 1,40 
𝑷𝑨 3,702 ± 0,004 119 ± 2 0,31 
𝑹𝑵𝑨 3,699 ± 0,002 26 ± 3 1,44 
𝑹𝑨 3,702 ± 0,002 167 ± 2 0,21 
Tabela 4.2 – Valores do parâmetro de rede (𝒂) calculado a partir dos principais picos, tamanho 
de grão (𝒕) e microtensão (𝒆) estimados pelo método de Williamson-Hall. 



























Figura 4.2 – Difratogramas de Raios-X obtidos em diferentes temperaturas para a amostra 




A figura 4.2 é mostrado o difratograma de raios X do pó da amostra B’ (PA’), 
onde foram obtidos valores semelhantes para tamanho de grão e parâmetro de rede. 
O que vale a pena destacar é que este difratograma foi realizado em diferentes 
temperaturas, onde notamos que não há mudanças significativas nos picos de 
Bragg, sugerindo não haver TFM neste intervalo de temperatura. 
 
 
4.2 – Propriedades Magnéticas 
 
 Na Figura 4.3 é mostrado curvas 𝑀(𝑇) obtidas nos processos de 𝐹𝐶 e 𝐹𝐻, 
para diferentes valores de campos magnéticos aplicado. Da curva 𝑀(𝑇) obtida em 
baixo campo (0,050 𝑇), podemos observar magnetização diferente de zero em 
300 𝐾, sugerindo consequentemente que a transição do estado paramagnético para 
o ferromagnético esteja acima desta temperatura, que está de acordo com dados 
obtidos na literatura [24]. Dois efeitos chamam a atenção nessas curvas: O fato  da 
magnetização cair com a diminuição da temperatura (o esperado é o contrário), e 
comparando as curvas 𝐹𝐶 e 𝐹𝐻, podemos observar uma histerese térmica, que 
poderia ser um indicio de uma transformação de fase martensítica, mas que não 
ocorre de acordo com resultados já publicados [23].  
 No caso da redução da magnetização em função da temperatura, este 
comportamento pode ser interpretado como a acoplamento da sub-rede de 𝑀𝑛 (que 
já está ordenada nessa temperatura) com a subrede de 𝐹𝑒 (paramagnética acima de 
300 𝐾) que está se ordenando magneticamente e, ao mesmo tempo, se acoplando 
com a sub-rede de 𝑀𝑛 de forma antiparalela (não necessariamente colinear, como 
será discutido mais a frente). De acordo com resultados já publicados na literatura 
[24], os átomos de 𝑀𝑛 podem contribuir com 3,1 𝜇𝐵, enquanto os átomos de 𝐹𝑒 
podem contribuir com 1,8 𝜇𝐵 na estrutura 𝐿21. Como há uma proporção de 
aproximadamente dois átomos de 𝐹𝑒 para cada átomo de 𝑀𝑛, e considerando o 
acoplamento antiparalelo, a magnetização total é esperada próxima de zero para um 
acoplamento antiparalelo perfeito (Ferrimagnético), que está representado na Figura 
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4.4 – (a). Na Figura 4.3 podemos notar também que com o aumento do campo 
magnético aplicado, a redução na magnetização fica menor, e o valores de 
temperatura onde a magnetização começa a cair (os picos observados nas curvas 
𝑀(𝑇)) se deslocam para menores temperaturas. Este comportamento está de 
acordo com o modelo proposto das diferentes temperaturas de acoplamento para as 
sub-rede de 𝑀𝑛 e 𝐹𝑒. A amostra B’ possui um comportamento muito semelhante, 
como pode ser visto na Figura 4.5. 

































Figura 4.3 – Curvas 𝑴(𝑻) obtidas em um pedaço da amostra 𝑭𝒆𝟐𝑴𝒏𝑮𝒂 (𝑩), para diferentes 




Figura 4.4 – Esquema do acoplamento entre os átomos de 𝑭𝒆 e 𝑴𝒏 (a) colinear e (b) não 
colinear  



























Figura 4.5 – Curvas 𝑴(𝑻) obtidas em um pedaço da amostra 𝑭𝒆𝟐𝑴𝒏𝑮𝒂 (𝑩′), para diferentes 
valores de campo magnético aplicado.  
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Figura 4.6 – Curvas 𝑴(𝑯) obtidas em diferentes temperaturas e para campos magnéticos de até 






Na Figura 4.6 é apresentado as curvas de magnetização em função do campo 
aplicado (𝑀(𝐻)) para diferentes temperaturas. Para 𝑇 = 300 𝐾, a curva apresenta 
uma aparente superposição de comportamento ferromagnético com paramagnético. 
Isso pode ser interpretado como uma consequência das diferentes temperaturas de 
ordenamento das sub-redes de 𝐹𝑒 (que está paramagnética nesta temperatura)  e 
𝑀𝑛 (que está ferromagnética nesta temperatura). Vemos também que todas as 
curvas não saturam mesmo em 10 𝐾 para campo de 5 𝑇. Para baixas temperaturas, 
as curvas 𝑀(𝐻) tornam-se complexas, possuindo formato tipo 𝑆 na região 
intermediária (veja inset da Figura 4.6). Este comportamento da histerese magnética 
para a liga 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 (entre 100 𝐾 e 200 𝐾) é similar ao encontrado no sistema 
𝑀𝑛2𝑃𝑡𝐺𝑎 para temperaturas entre 40 𝐾 e 70 𝐾 [76]. Para este sistema, foi assumido 
apenas uma temperatura de ordenamento magnético (proveniente do 𝑀𝑛), que 
passa por uma transição do estado 𝑃𝑀 para o 𝐹𝑀 em 230 𝐾 e depois do estado 𝐹𝐼 
para o 𝐴𝐹𝑀 à medida em que a temperatura é reduzida. Portanto,  o formato tipo 𝑆 
na curva é atribuído a transição do estado 𝐴𝐹𝑀 para o 𝐹𝐼 induzido pelo campo 
magnético, como é possível observar na Figura 4.7. No nosso caso, a origem do 
laço tipo 𝑆 é diferente, e se deve ao fato de os átomos de 𝑀𝑛 estarem ordenados 
magneticamente acima de 300 𝐾, enquanto os átomos de 𝐹𝑒 não estão ordenados, 
e a medida que a temperatura é reduzida, os átoms de 𝐹𝑒 vão de ordenando e 
acoplando com os átomos de 𝑀𝑛. Com isso, podemos sugerir que laço tipo 𝑆 
observado na liga 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 se dá pelo fato dos átomos de 𝐹𝑒 e 𝑀𝑛 estarem 
fracamente ligados em torno de 200 𝐾, e o mecanismo pode se explicado da 
seguinte maneira: assumindo que os momentos magnéticos dos diferentes átomos 
de 𝑀𝑛 (acoplados) estão alinhados com o campo magnético externo ?⃗? 𝑎𝑝, enquanto  
os momentos magnéticos dos átomos de 𝐹𝑒 vão gradualmente se alinhando na 
direção do campo magnético a medida em que sua intensidade aumenta, sofrendo 
uma transição meta-magnética de um estado de baixa magnetização (spins 
antiparalelos) para um estado de magnetização mais alta. Seria como se o sistema 
estivesse saindo de uma configuração semelhante à da  
Figura 4.5 – (a) para uma configuração semelhante à mostrada na Figura 4.5 – (b) 
induzida pelo incremento do campo magnético e pelo fato das sub-redes de 𝑀𝑛 e 𝐹𝑒 
estarem fracamente ligadas. Portanto, (𝑖) considerando a presença das desordens 
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atômicas comumente encontradas nas ligas Heusler e (𝑖𝑖) que os momentos 
magnéticos do 𝐹𝑒 rotacionam na direção do campo magnético para altos valores de 
?⃗? 𝑎𝑝, o estado magnético da liga 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 não é completamente colinear com a 
direção do campo magnético. Um argumento para isso é se observamos que não há 
saturação nas curvas 𝑀(𝐻) mostradas na Figura 4.7. Para 𝑀𝑛2𝑃𝑡𝐺𝑎 [76], é também 
mostrado que o estado 𝐴𝐹𝑀 não é perfeito para baixas temperaturas, o 
comportamento tipo spin-glass é sugerido sendo devido a desordens químicas, que 
favorece um estado magneticamente não homogêneo. Os autores também sugerem 
que esta desordem é responsável pelo complexo comportamento magnético da liga 
𝑀𝑛2𝑃𝑡𝐺𝑎, além de influenciar fortemente na transição 𝐴𝐹𝑀 para 𝐹𝐼 induzida pelo 
campo magnético. Nas nossas amostras, o mecanismo responsável pelas diferentes 
características das curvas 𝑀(𝐻) é também influenciado pelo grau de desordem 
química presente na amostra, e isto será evidenciado a seguir com os resultados 
obtidos quando se aplica os processos para laminar ou fazer o pó da amostra. 
Voltando na Figura 4.6, notamos também que com a redução da temperatura 
as curvas vão perdendo a forma de 𝑆 (a partir de 50 𝐾), mas a histerese magnética 
vai se formando e torna-se bem evidente em 𝑇 = 10 𝐾. Isto é devido ao fato de a 
medida em que a temperatura vai diminuindo, o acoplamento entre a sub-rede de 𝐹𝑒 
e 𝑀𝑛 vão se intensificando, e a curva ganha a forma comumente observados em 




Figura 4.7 – Curvas 𝑴(𝑯) obtidas para diferentes temperaturas no processo ZFC. 
 
 Na Figura 4.8 é mostrado as curvas 𝑀(𝑇) para a amostra 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 após ser 
laminada para gerar a fita (𝑅𝑁𝐴) e a amostra limada para gerar o pó (𝑃𝑁𝐴),  não 
sendo submetidas e nenhum tipo de tratamento térmico. Podemos observar 
mudanças significativas, como a grande redução da magnetização (de 55 𝐴𝑚2/
𝑘𝑔 em 5 𝑇 na amostra 𝐵 para 33 𝐴𝑚2/𝑘𝑔 na amostra 𝑅𝑁𝐴 e 4,5 𝐴𝑚2/𝑘𝑔 na amostra 
𝑃𝑁𝐴). Além disso, observamos também o deslocamento dos picos (onde a 
magnetização passa a cair com a redução da temperatura) para mais baixas 
temperaturas, quando comparadas com a amostra 𝐵 (de 300 𝐾 na amostra 𝐵 para 
em torno 170 𝐾 para as amostras 𝑅𝑁𝐴 e 𝑃𝑁𝐴). Observamos que o processo de limar 
a amostra afeta mais nas propriedades magnéticas da liga 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 (maior redução 
na magnetização). Outra diferença que podemos observar da Figura 4.5 é que o 
valor da magnetização para baixas temperaturas (10 𝐾) é maior do que os valores 
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em altas temperaturas (antes do pico), que é o oposto do comportamento observado 
na amostra 𝐵.  
Na Figura 4.9 é mostrado as curvas 𝑀(𝐻) para as amostras 𝑅𝑁𝐴 e 𝑃𝑁𝐴. 
Observamos novamente que o regime de saturação não é obtido mesmo para 
campos de 5 𝑇 em 10 𝐾. Além disso, vemos que agora a curva 𝑀(𝐻) obtida em 
300 𝐾 possui magnetização máxima menor do que em temperaturas mais baixas, 
sendo o oposto ao observado na amostra 𝐵, que aparentemente é devido ao fato 
das temperaturas de acoplamento magnética entre as duas sub-redes magnéticas 
terem se deslocado para temperaturas mais baixas. Considerando os resultados 
obtidos do DRX e a discussão realizada nas amostras 𝑅𝑁𝐴 e 𝑃𝑁𝐴, podemos 
indiretamente inferir esses processos mecânicos podem favorecer um aumento da 
desordem química, que afetam diretamente nas propriedades magnéticas. 
 As amostras 𝑅𝑁𝐴 e 𝑃𝑁𝐴 foram submetidas posteriormente ao mesmo 
tratamento térmico da amostra B (descrito no capítulo 3), e o resultado das curvas 



























































Figura 4.8 – Curvas 𝑴(𝑻) da amostra em fita (𝑹𝑵𝑨)  e da amostra em pó (𝑷𝑵𝑨) sem tratamento 
























































Figura 4.9 – Curvas 𝑴(𝑯) da amostra em fita (𝑹𝑵𝑨)  e a amostra em pó (𝑷𝑵𝑨) sem tratamento 
























































Figura 4.10 – Curvas 𝑴(𝑻) da amostra em fita (𝑹𝑨)  e da amostra em pó (𝑷𝑨) após passarem 



















































Figura 4.11 – Curvas 𝑴(𝑯) da amostra em fita (𝑹𝑵𝑨)  e a amostra em pó (𝑷𝑵𝑨) sem tratamento 





 Analisando as curvas 𝑀(𝑇) e 𝑀(𝐻) das amostras 𝑅𝐴 e 𝑃𝐴, podemos 
primeiramente notar uma grande semelhança de comportamento entre elas e, o 
mais importante, a semelhança com o comportamento apresentado na amostras 𝐵 
(Figuras 4.3 e 4.6). Além disso, o laço 𝑆 nas curvas 𝑀(𝐻) ficaram mais evidentes do 
que na amostra 𝐵. Por outro lado, quando a temperatura é reduzida abaixo de 
200 𝐾, as interações 𝐴𝐹𝑀 e 𝐹𝑀 (devido a presença das desordens químicas) são 
intensificadas, provocando um estado magnético frustrado. Essas características 
são responsáveis pelo laço de histerese em forma de cintura de vespa (wasp-waist 
hysteresis loop) observado na curva 𝑀(𝐻) obtida em 10 𝐾.  Um laço de histerese 
cintura de vespa é aquele cuja largura se estreita quando a magnetização vai a zero 
e depois de abre novamente, sendo observados em muitos materiais, e sendo 
comumente encontrado em sistemas que apresentam acoplamentos antiparalelos 
[77]–[80]. Algumas outras diferenças podem ser evidenciadas: (𝑖) os valores obtidos 
da magnetização são diferentes entre as amostras 𝐵, 𝑅𝐴 e 𝑃𝐴 (Para campo de 5 𝑇, 
temos 43 𝐴𝑚2/𝑘𝑔 para a amostra 𝑃𝐴, 40 𝐴𝑚2/𝑘𝑔 par a amostra 𝑅𝐴 e 55 𝑚2/𝑘𝑔 para 
a amostra 𝐵), (𝑖𝑖) as temperaturas onde os picos são observados nas curvas 𝑀(𝑇) 
são também diferentes (maior temperatura na amostra 𝐵 do que na amostra 𝑅𝐴 e 
𝑃𝐴). Estas diferenças nos valores da magnetização das curvas 𝑀(𝐻) e também nas 
posições dos picos nas curvas 𝑀(𝑇) podem ser devido a diferença no grau das 
desordens químicas e também das tensões internas na qual cada amostra está 
submetida.  
 Para ajudar a elucidar os mecanismos que provocam essas mudanças nas 
propriedades magnéticas, as amostras em pó e em fita foram submetidas a técnica 
de espectroscopia Mössbauer em campo nulo, e os espectros estão representados 
na Figura 4.12 [(a) 𝑃𝑁𝐴 e (b) 𝑃𝐴]  e Figura 4.13 [(a) 𝑅𝑁𝐴 e (b) 𝑅𝐴]. 
 Os espectros obtidos em 300 𝐾 para as amostras sem tratamento térmico são 
mostrados nas Figuras 4.12 – a) e 4.13 – a). Elas foram ajustadas com uma única 
linha assimétrica e alargada. O deslocamento isomérico relativo ao 𝛼 −𝐹𝑒 é próximo 
de zero na temperatura ambiente, que significa que os ambientes químicos da 
amostra e da fonte são parecidos. O alargamento observado sugere que os átomos 
de 𝐹𝑒 estão em um ambiente onde o gradiente de campo elétrico (𝑉𝑍𝑍) e o campo 
magnético hiperfino (𝐵ℎ𝑓) coexistem. Quando a temperatura é reduzida, as linhas de 
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absorção vão se desdobrando, mas o sextetos não ficam bem definidos para as 
amostras 𝑃𝑁𝐴 e 𝑅𝑁𝐴.  

























































Figura 4.12 – Espectro Mössbauer obtido para a liga 𝑭𝒆𝟐𝑴𝒏𝑮𝒂 em campo nulo para diferentes 
temperaturas para a amostra em pó a) sem tratamento térmico (𝑷𝑵𝑨) e b) com tratamento térmico (𝑷𝑨). 
A distribuição do campo magnético hiperfino está plotado para o espectro obtido em 𝟏𝟓 𝑲. 
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Figura 4.13 – Espectro Mössbauer obtido para a liga 𝑭𝒆𝟐𝑴𝒏𝑮𝒂 em campo nulo para diferentes 
temperaturas para a amostra em fita a) sem tratamento térmico (𝑹𝑵𝑨) e b) com tratamento térmico 
(𝑹𝑨). A distribuição do campo magnético hiperfino está plotado para o espectro obtido em 𝟏𝟓 𝑲. 
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Para baixas temperaturas (15 𝐾), é mostrado o gráfico com os resultados da 
média dos valores de 𝐵ℎ𝑓, onde é possível notar que o valor para a amostra 𝑃𝑁𝐴 é 
menor do que para a amostra 𝑅𝑁𝐴, resultado que corrobora com as discussões já 
feitas sobre a diferença o grau de desordem química que elas possuem, sugerindo 
que ele na amostra 𝑃𝑁𝐴 este grau é maior. 
Portando, considerando os padrões do DRX das amostras não tratadas, elas 
mostram que a simetria se mantém cúbica e com similar parâmetro de rede, 
diferentes comportamentos magnéticos e distintos espectros Mössbauer, o que leva 
a concluir que as mudanças nas propriedades magnéticas da liga 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 devido 
aos processos mecânicos estão relacionadas as desordens químicas induzidas 
entre os átomos de 𝐹𝑒, 𝑀𝑛 e 𝐺𝑎 na estrutura 𝐿12. Estas desordens químicas são 
favorecidas pela redução do tamanho de grão e aumento da tensão interna, que é 
maior no processo de limar a amostra (alta redução da magnetização comprada com 
as outras amostras). Os processos mecânicos entregam uma energia adicional que 
provoca difusão atômica entres os átomos de 𝐹𝑒, 𝑀𝑛 e 𝐺𝑎, mas mantendo a 
estrutura cubica como podemos ver dos DRX. O argumento do aumento da tensão 
interna induzindo difusão atômica pode ser suportada se considerar que pequenas 
mudanças na concentração de 𝐹𝑒 pode ajudar a estabilizar a estrutura 𝐿21 em vez 
da estrutura 𝐿12, como foi discutido no Capítulo 2. Essas desordens químicas vão 
favorecer distintas interações magnéticas entre 𝐹𝑒 − 𝑀𝑛, 𝐹𝑒 − 𝐺𝑎 e 𝑀𝑛 − 𝐺𝑎, como 
pode ser vistos nos resultados.  
Agora será discutido os espectros Mössbauer obtidos para as amostras que 
foram tratadas termicamente, mostrados nas Figuras 4.12 – b) e 4.13 – b). Podemos 
observar grandes diferenças desses espectros quando comparados os das amostras 
sem o tratamento térmico. Em baixas temperaturas, o sexteto fica mais bem definido 
nas amostras tratadas, mas as linhas ainda estão bem alargadas em relação ao 
esperado para um composto ordenado. O espectro Mössbauer obtido em baixa 
temperatura (4,2 𝐾) em resultados anteriores para a amostra em pó [23] é 
ligeiramente diferente do mostrado na Figura 4.12 – b). Esta diferença no espectro 
da amostra 𝑃𝐴 é assumido como sendo devido a diferença no grau de desordem 
química das duas amostras (foram submetidas a tratamentos térmicos distintos). É 
possível notar também assimetria na forma das linhas exibido nas Figuras 4.12 – b) 
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e 4.13 – b). Em altas temperaturas (300 𝐾), os átomos de 𝐹𝑒 em ambas as amostras 
(𝑃𝐴 e 𝑅𝐴) são submetidas a um baixo valor de 𝐵ℎ𝑓, enquanto um significante valor 
de magnetização é observado nesta temperatura. Isto indica que os momentos 
magnéticos dos átomos de 𝐹𝑒 em 300 𝐾 estão no estado paramagnético para ambas 
as amostras. No entanto, a presença de um valor de 𝐵ℎ𝑓 diferente de zero é 
consequência das interações magnéticas dipolar proveniente dos átomos de 𝑀𝑛 que 
reduz o processo de relaxação magnética dos spins do 𝐹𝑒, levando ao efeito de 
alargamento da linha. Em 200 𝐾, o espectro já adquire características semelhantes 
ao observado no espectro em 15 𝐾 (exceto o valor de 𝐵ℎ𝑓). Portanto, o 
desdobramento do espectro observado nas amostras 𝑃𝐴 e 𝑅𝐴 indica que os dois 
átomos de 𝐹𝑒 na célula unitária podem interagir de maneira diferente com os átomos 
de 𝑀𝑛 vizinhos devido a diferença do grau da desordem química. Considerando 
também que as curvas 𝑀(𝐻) não saturam, devido ao estado magnético frustrado, 
nós podemos, de fato, esperar a ocorrência da distribuição de 𝐵ℎ𝑓 nos sítios de 𝐹𝑒 
devido a diferença das interações magnéticas causadas pelas desordens na 
estrutura 𝐿12. 
É importante mencionar que a forma cintura de vespa (wasp-waisted) 
observado nas curvas 𝑀(𝐻) em 10 𝐾 é bastante influenciada pelo arranjo atômico 
da estrutura 𝐿12 devido as desordens químicas. Assumindo uma diferença no grau 
de desordem química de todas as amostras analisadas neste trabalho, podemos 
discutir a diferença na forma das curvas 𝑀(𝐻) obtidas em 10 𝐾. Notamos que as 
curvas 𝑀(𝐻) obtidas em 10 𝐾 para a amostras 𝐵, 𝑃𝐴 e 𝑅𝐴 possuem (𝑖) diferença em 
sua forma, (𝑖𝑖) diferença nos valores da magnetização obtidos em 5 𝑇 e (𝑖𝑖) os picos 
observados nas curvas 𝑀(𝑇) ocorrem em diferentes temperaturas, sendo que na 
amostra 𝐵 estes picos ocorrem em mais altas temperaturas. Sendo assim, 
considerando os valores da magnetização e que os picos nas curvas 𝑀(𝑇) são 
ligeiramente maiores na amostra 𝐵 quando comparado com os valores obtidos nas 
amostras 𝑃𝐴 e 𝑅𝐴 em 10 𝐾 e 5 𝑇, podemos concluir que após aplicar os esforços 
mecânicos nas amostras, e mesmo tratando termicamente, elas ainda possuem alta 
desordem química quando comparadas com a amostra 𝐵. Por isso o laço cintura de 
vespa (wasp-waisted) não é observado na amostra B. Além disso, comparando os 
resultados da magnetização máxima (máximo valor em 10 𝐾 e 5 𝑇), a posição do 
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pico nas curvas 𝑀(𝑇) e também o espectro Mössbauer das amostras 𝑃𝐴 e 𝑅𝐴 
(obtido em 300 𝐾 - Figuras 4.12 – b e 4.13 – b), é possível concluir que a amostra 𝑃𝐴 
aparentemente possui um grau de desordem química maior do que na amostra 𝑅𝐴 
(apresenta maior desdobramento no espectro do que na amostra 𝑃𝐴). 
 Portanto, as diferenças nas curvas de distribuição de 𝐵ℎ𝑓 das amostras 𝑃𝐴 e 
𝑅𝐴 também reflete o caráter das desordens químicas mencionadas acima.  
Na amostra B’ foi realizado também um estudo para analisar o efeito de 
Exchange Bias (EB) que é reportado na literatura [22], [66]. O EB é um fenômeno 
que causa um deslocamento em campo do ciclo de histerese depois da amostra ter 
sido resfriada sobre um campo magnético a partir de altas temperaturas (acima da 
temperatura crítica da fase magnética dura). Nas ligas Heusler, o EB é 
frequentemente reportado emergindo de interfaces magnéticas acopladas entre 
duas diferentes fases magnéticas ordenadas, sendo uma correlacionada ao 
ordenamento AFM dos átomos de 𝑀𝑛 que aparece devido as desordens do tipo 𝐵2 
na estrutura 𝐿21[16], [81].  

























Figura 4.14 – Curvas 𝑴(𝑯) obtidas para as temperaturas de 𝟑𝟎𝟎 𝑲 e 𝟏𝟎 𝑲 (ZFC). Os campo 𝑯𝑪𝟏 e 𝑯𝑪𝟐 
são definidos para curva obtida em 𝟏𝟎 𝑲 
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Na Figura 4.14 é mostrado duas curvas 𝑀(𝐻) obtidas em 300 𝐾 e 10 𝐾 no 
processo 𝑍𝐹𝐶 para a amostra B’. O comportamento está de acordo com o que já foi 
discutido anteriormente para a amostra B. Na Figura 4.15 mostra as curvas 𝑀(𝐻) 
obtidas no processo FC , onde a amostra foi aquecida acima de 400 𝐾 (portanto 
acima de 𝑇𝐶
𝐹𝑒) e resfriada até 10 𝐾 sobre diferentes campos aplicados. Foram 
aplicados dois métodos: (𝑎) curvas 𝑀(𝐻) obtidas na faixa 𝐻𝑠𝑐𝑎𝑛 ± 50 𝑘𝑂𝑒 (𝐻𝑠𝑐𝑎𝑛 é o 
campo máximo que a amostra será medida para obter o loop em 10 𝐾) depois da 
amostra ter sito resriada de 400 𝐾 sobre diferentes valores de campo magnético 
aplicado (𝐻𝐹𝐶) e (𝑏) O campo máximo do escaneamento (𝐻𝑠𝑐𝑎𝑛) é igual ao campo 
aplicado no processo 𝐹𝐶 (𝐻𝐹𝐶). Notamos que os conjuntos de curvas 𝑀(𝐻) obtidas 
em 10 𝐾 (Figura 4.15 (a) e (b)) apresentam aparentemente o efeito de EB, quando 
comparado com a curva 𝑀(𝐻) obtida em 10 𝐾 no processo de 𝑍𝐹𝐶 (Figura 4.14). 
Além disso observamos também que há um grande deslocamento ao longo do eixo 





Onde ∆𝑀 = 𝑀𝑅+ − 𝑀𝑅−, com 𝑀𝑅+ e 𝑀𝑅− definido como a magnetização 
remanente quando o campo magnético é reduzido e aumentado, respectivamente. 
Para um campo aplicado de 5 𝑇, é valor obtido de 𝐷 é de aproximadamente 41 %. A 
Figura 4.15 - (a) apresenta  campo 𝐻𝐶2 (definido na Figura 4.14) e 𝑀𝑅 praticamente 
independente da magnitude de 𝐻𝐹𝐶. No entanto, há primeiro um aumento nos 
valores de 𝐻𝐶1 (definido na Figura 4.14) e um substancial aumento de 𝑀𝑅+, que está 
associado ao fato de mais spins estarem congelados da direção de 𝐻𝐹𝐶. Este tipo de 
comportamento observado em curvas 𝑀(𝐻) – FC é frequentemente encontrando em 
sistemas de spins frustrados [82].  
Com relação as curvas 𝑀(𝐻) – FC obtidas para diferentes campos 𝐻𝑠𝑐𝑎𝑛 e 
𝐻𝐹𝐶 (Figura 4.15 - (b), notamos que o campo 𝐻𝐶1 são independentes da intensidade 
do campo 𝐻𝐹𝐶. Além disso, para baixos valores de 𝐻𝐹𝐶, as curvas são deslocadas 
horizontalmente e verticalmente na direção do campo magnético aplicado e do  eixo 
de magnetização, respectivamente. Esses deslocamentos nas curvas 𝑀(𝐻) 
reduzem quando 𝐻𝐹𝐶 aumenta (veja o inset na Figura 4.15 – (b)). Calculando os 
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valores de 𝐻𝐶 e o deslocamento horizontal das curvas 𝑀(𝐻), notamos que o 
deslocamento horizontal reduz, enquanto que os valores de 𝐻𝐶 diminuem com o 
aumento de 𝐻𝐹𝐶, resultados estes similares aos encontrados na literatura sobre a 
liga 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 associando ao efeito EB [22], [66]. Novamente, o deslocamento 
vertical observado nas curvas 𝑀(𝐻) e sua redução com o aumento da magnitude de 
𝐻𝐹𝐶 deve ser considerado também. De acordo com a literatura, estas características 
(a redução do deslocamento horizontal e vertical nas curvas 𝑀(𝐻) e o aumento de 
𝐻𝐶 enquanto 𝐻𝐹𝐶 aumenta) são devidos ao minor loop effect, que é um efeito 
observado quando as curvas de magnetização são obtidas fora do regime de 
saturação, e o efeito fica mais pronunciado em materiais magnéticos duros [83]. 
Essa fenômeno é reportado em vários sistemas na literatura, e frequentemente em 
materiais configuração de spin não colinear [82], [84], o que corrobora com as 
discussões feitas até aqui. Posteriormente os autores corrigiram seu modelo físico 
assumindo a existência do minor loop effect em vez de EB.  
No Capítulo 5 será apresentado as conclusões deste trabalho, onde será 
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5 - Conclusão 
 
 Neste trabalho foram estudadas as propriedades estruturais, magnéticas e 
hiperfinas da liga 𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 preparada por fusão a arco voltaico, onde foi realizada 
uma análise das propriedades deste sistema e de como elas mudam quando a liga é 
submetida a esforços mecânicos (limar e laminar) e tratamento térmico, aplicando 
técnicas locais e de volume (𝑏𝑢𝑙𝑘). Foi demonstrado que este material se cristaliza 
na estrutura cúbica 𝐿12, não apresentando transformação de fase martensítica no 
intervalo de temperatura estudado (10𝐾 − 400𝐾). O sistema apresenta duas sub-
redes magnéticas (𝐹𝑒 e 𝑀𝑛) que possuem diferentes temperaturas de ordenamento 
magnético, com este resultado não sendo bem reportado na literatura e não ser 
encontrado frequentemente em compostos ternários. Abaixo da temperatura de 
ordenamento da sub-rede de 𝐹𝑒, ocorre um acoplamento magnético antiparalelo 
com a sub-rede de 𝑀𝑛, com este acoplamento não sendo colinear, e esta 
configuração pode ser responsável pelos deslocamentos vertical e horizontal nas 
curvas 𝑀(𝐻) – FC (minor loop effect). É observado também um histerese térmica 
nas curvas 𝑀(𝑇) (realizada nos processos 𝐹𝐶 e 𝐹𝐻) que pode ser causado pelas 
diferentes estruturas de domínios magnéticos formada durante o ordenamento 
magnético da sub-rede de 𝐹𝑒.  
Além disso, se observa que o material é dúctil e bastante sensível aos 
esforços mecânicos, sendo um comportamento similar ao observado em ligas 
Heusler mais frágeis a base de 𝑀𝑛 quando pulverizadas. A caracterização estrutural 
dos materiais submetidos a esforço mecânico sugerem que a estrutura se mantém 
cúbica, com os picos de Bragg ficando mais alargados e menos intensos, e esses 
efeitos sendo associados a redução do tamanho de grão e aumento das tensões 
internas, causados nos processos de limar e laminar as amostras. Realizando o 
tratamento térmico na fita e no pó, nota-se que o procedimento favorece a 
estabilização da estrutura ordenada 𝐿12, onde os picos de Bragg ficam mais 
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estreitos e intensos quando comparados com os materiais que não foram 
submetidos ao tratamento térmico. Foi mostrado que as desordens químicas 
persistem (de modo a influenciar nas propriedades do sistema) mesmo nos materiais 
tratados termicamente (considerando a ausência dos picos de Bragg para baixas 
posições angulares), com estas desordens se encontrando em maior grau nas 
amostras que foram submetidas aos esforços mecânicos. Estas desordens químicas 
são responsáveis pelas diferentes propriedades magnéticas observadas na liga 
𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎. Enquanto para as amostras não tratadas termicamente o esforço 
mecânico reduz bastante as temperaturas de ordenamento magnético das sub-redes 
de 𝑀𝑛 e 𝐹𝑒, para as amostras tradadas, a sub-rede de 𝑀𝑛 se ordena em 
temperaturas acima de 300 𝐾, enquanto a sub-rede de 𝐹𝑒 se ordenam abaixo de 
300 𝐾. Portanto, neste estado atômico ordenado, a diferença na temperatura de 
ordenamento magnético e a diferença no grau de desordem química provoca um 
estado magnético frustrado entre os spins de 𝐹𝑒 e 𝑀𝑛 quando as amostras atingem 
temperaturas abaixo do ordenamento magnético da sub-rede de 𝐹𝑒, gerando uma 
competição entre as interações de 𝑀𝑛 − 𝑀𝑛, 𝐹𝑒 − 𝐹𝑒 e 𝐹𝑒 − 𝑀𝑛. Para temperaturas 
em torno de 200 𝐾, as sub-rede de 𝐹𝑒 e 𝑀𝑛 estão fracamente ligadas, e os spins de 
𝑀𝑛 vão se alinhar com a direção do campo magnético e quando a magnitude do 
campo aumenta os spins do 𝐹𝑒 giram e produzem o laço em forma de 𝑆 (transição 
metamagnetica de um estado de baixa magnetização (antiparalelo) para um estado 
de maior magnetização). Por outro lado, em baixas temperatura (10 𝐾), a 
intensidade das interações de troca aumentam como consequência do grau de 
desordem química, e para as amostras que passaram por esforços mecânicos e 
tratamento térmico, devido a competição entre interações 𝐴𝐹𝑀 e 𝐹𝑀, nas curva 
𝑀(𝐻) é observado uma histerese magnética em forma de cintura de vespa (wasp-waist 
hysteresis loop). Os valores de magnetização máxima da liga  𝐹𝑒2𝑀𝑛𝐺𝑎 (obtidos em 5 𝑇) 
são dependentes também destes fatores. É importante enfatizar que mais trabalhos 
teóricos e experimentais são ainda necessários para definir melhor a estrutura de 






Apêndice A  
 
A – Instrumentos de Medidas  
 
Neste apêndice serão discutidas algumas técnicas para caracterização 
magnética de uma amostra. Será discutido o princípio de funcionamento do DRX, 
VSM, e EM. 
 
A.1 – Difração de Raios-X 
 
Para que ocorra um pico intenso de radiação espalhada, a diferença de 
caminho entre dois raios refletidos de planos de Bragg sucessivos é 2𝑑𝑠𝑒𝑛(𝜃), onde 
𝜃 é o ângulo de incidência. Para que ocorra interferência construtiva, essa diferença 
de caminho deve ser um numero inteiro de comprimento de onda. 
 
Figura A.1 – Representação de feixes de raios X sendo refletidos por dois planos sucessivos 





Essa condição é conhecida como Lei de Bragg: 
𝑛𝜆 = 2𝑑 sen 𝜃                                (A.1) 
Onde 𝑛 é um número inteiro, 𝜃 é o ângulo entre o feixe incidente e o plano 
de incidência e 𝜆 é o comprimento de onda da radiação espalhada e 𝑑 é a distância 
interplanar (distância entre dois planos sucessivos), onde para um sistema cúbico, o 
espaçamento interplanar depende do parâmetro de rede da célula unitária e dos 




                                    (A.2) 




                                     (A.3) 
Em geral, o ângulo 𝜃 que aparece nos difratogramas de raios-X é o dobro do 
ângulo 𝜃 da lei de Bragg, pois o ângulo que aparece nos difratogramas é o ângulo 
de espalhamento do feixe de raios-X, e não o ângulo do feixe com o plano. Existem 
diversas geometrias utilizadas para gerar um difratograma, e a que foi utilizada neste 
trabalho é o método do pó. 
 
A.2 – PPMS (Phyisical Properties Measurements System) e o VSM 
(Vibrating Sample Magnetometer) 
 
O PPMS é um sistema que permite realizar diversas medidas magnéticas, 
como calor específico, suscetibilidade magnética AC, magnetização em função da 
temperatura ou do campo magnético, e resistividade elétrica AC e DC. Este 
equipamento é fabricado pela Quantum Design, e está nas dependências do 
LEMAG (EverColl 3). O equipamento opera em um amplo intervalo de temperatura 
(2 𝐾 até 1000 𝐾 para o VSM) e campo magnético (𝜇0𝑯 de até 9 𝑇), que é fornecido 
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por uma bobina supercondutora. O software utilizado para controlar o sistema é o 
PPMS MultiVu, onde pode-se criar as sequências de medida que automatiza a 
operação do sistema, podendo também controlar parâmetros do sistema 
manualmente, tais como o campo magnético e temperatura. 
A visão da parte externa do PPMS é encontrada na Figura 3.3. É possível 
visualizar o sistema de controle de gás, que é constituído de uma bomba de vácuo 
tipo Scroll (Modelo SH – 110), válvulas e medidores de pressão e temperatura, além 




Figura A.2 – Sistema de medidas PPMS. Na figura é possível ver onde está localizado o (1) 
cilindro de Hélio, o (2) sistema de controle de gás, o (3) sistema de controle eletrônico, o (4) 
DEWAR e o (5) VSM. 
Dentro do DEWAR possui um sistema de liquefação do gás Hélio (He) 
(Evercool) que mantém o tanque de Hélio líquido com uma capacidade entre 68% e 
75% da sua capacidade máxima.  O sistema de controle eletrônico possui todos os 
equipamentos eletrônicos necessários para o funcionamento do 𝑃𝑃𝑀𝑆 e controla 
suas medidas. A bomba de vácuo é utilizada para fazer vácuo dentro do 𝑃𝑃𝑀𝑆 
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Probe (região onde fica a amostra). Na parte superior do 𝑃𝑃𝑀𝑆 Probe é onde 
conectamos o módulo que dependerá do tipo de medida que será realizado.  
O VSM foi desenvolvido por S. Foner [85], é uma técnica simples, porem 
muito eficaz para caracterização das propriedades de materiais magnéticos, e uma 
das mais utilizadas, possuindo uma sensibilidade de 10-5 Am². O princípio de 
funcionamento do VSM é baseado na lei de indução de Faraday, através da 
detecção de uma força eletromotriz induzida em uma bobina.  
Em um VSM, uma amostra magnetizada por um campo magnético uniforme é 
sujeita a uma vibração mecânica, com amplitude constante em relação às bobinas 
captadoras, mantidas estacionárias. Neste processo, como a amostra se move, sua 
magnetização altera o fluxo magnético através das bobinas de captação, e isto 
produz uma diferença de potencial alternada, diretamente proporcional à 
magnetização, que pode ser amplificada e detectada [75]. Na Figura A.1 podemos 
visualizar o esquema de um VSM. 
 
Figura A.3 – Diagrama esquemático de um Magnetômetro de Amostra Vibrante: (1) Dispositivo 
eletrônico de recuperação de sinal (LIA-amplificador “lock-in”), (2) Fonte de alimentação, (3) 
Sistema de aquisição de dados, (4) Um vibrador mecânico, (5) Bobina captadora, (6) O 




A amostra é fixada na extremidade da haste e se move próximo à bobina de 
captação. A outra extremidade da haste é fixada a um vibrador mecânico. O campo 
magnético pode ser aplicado perpendicularmente ou transversalmente ao 
movimento da amostra. Usualmente a simetria axial é usada quando a fonte de 
campo magnético é uma bobina supercondutora na configuração Helmholtz ou 
solenoidal. A simetria transversal é utilizada em sistemas onde o campo magnético é 
gerado por eletromagnetos [75]. 
 
 
Figura A.4 – Exemplos de geometria transversal. A amostra se desloca no eixo z [87]. 
 
 
A3 – Espectroscopia Mössbauer 
 
 O efeito Mössbauer foi observado em 1957 por Rudolf Mössbauer 
trabalhando em amostras de 191Ir em seu doutorado. O efeito propiciou o prêmio 
Nobel de Física em 1961. É considerada uma técnica local, na qual um núcleo 
sonda é utilizado para revelar parâmetros específicos, obtidos a partir da interação 
deste núcleo com a vizinhança. Este núcleo sonda tem suas propriedades 
previamente conhecidas, e a superposição entre a função de onda do núcleo sonda 
com a função de onda da vizinhança em que ele está inserido permite obter 
parâmetros como o campo magnético hiperfino 𝐵ℎ𝑓 (relacionado a densidade de 
spins), deslocamento isomérico 𝛿 (relacionado a densidade de carga eletrônica do 
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núcleo sonda), orientação do momento magnético do átomo sonda, desdobramento 
quadrupolar, dentre outras grandezas. 
 A técnica consiste na emissão e absorção de raios 𝛾 sem recuo 
(fluorescência), permitindo emissão/absorção ressonante sem criação/aniquilação 
de fônons na rede.  
O deslocamento isomérico, que é o deslocamento do centro de gravidade do 
espectro Mössbauer, ocorre quando a densidade de carga eletrônica no núcleo da 
fonte difere da densidade de carga eletrônica do núcleo sonda presente na amostra. 
Se o ambiente químico da fonte e do átomo sonda forem o mesmo, a ressonância 
ocorrerá para 𝑣 = 0 𝑚𝑚/𝑠, mas como geralmente os ambientes químicos são 
diferentes, a velocidade na qual ocorre a ressonância irá ser deslocada, como 
podemos ver na Figura 3.3. 
 
 
Figura A.5 – Forma do espectro Mössbauer quando o núcleo sonda absorvedor encontra-se 
com uma densidade de carga eletrônica na região nuclear diferente da configuração do núcleo 
emissor [88].  
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A letra 𝛿 indica a mudança na energia necessária para excitar o absorvedor, 
que pode ser visto pelo deslocamento da velocidade Doppler de 0 para 𝑣1.  
Quando núcleo sonda está com uma distribuição assimétrica de carga na sua 
vizinhança, ele fica submetido a um gradiente de campo elétrico (𝑉𝑧𝑧), que dá origem 
a interação quadrupolar, levantando parcialmente  degenerescência do estado 
nuclear excitado. O efeito desta interação no espectro é observado por duas linhas 
separadas, onde a separação é proporcional ao desdobramento quadrupolar. O 
resultado pode ser visto na Figura 3.5. 
 
Figura A.6 – Forma do espectro Mössbauer quando o núcleo sonda absorvedor está 
submetido a um gradiente de campo elétrico 𝑽𝒛𝒛, além  de possuir densidade de carga 
eletrônica na região nuclear diferente da configuração do núcleo emissor [88]. 
63 
 
Outro efeito magnético que podemos observar no espectro Mössbauer é o 
desdobramento magnético, que é quando o núcleo sonda está submetido a um 
campo magnético externo ou hiperfino, mostrado na Figura 3.6. Neste caso, o  
estados nucleares (estado fundamental 𝐼 =
1
2




suas degenerescências totalmente levantadas (efeito Zeeman nuclear) e se 
desdobram em seis subníveis igualmente espaçados.  
Apesar dos três efeitos citados acima (deslocamento Isomérico, interação 
quadrupolar e desdobramento magnético) terem sido tradados de forma isolada, na 
maioria dos casos o espectro apresentará uma combinação desses efeitos e de 
outros que não foram abordados, como a influência da direção de incidência dos 
feixes 𝛾. E isso gera modificações na forma do espectro Mössbauer, como 
assimetrias ou mudanças nas profundidades das linhas, além de a amostra poder 
apresentar mais de uma fase magnética, gerando a sobreposição dessas fases no 
espectro.  Não são todos os elementos químicos em que se pode ser observado o 
efeito Mössbauer, e neste trabalho foi utilizado o isótopo 57Fe, que é o mais utilizado. 
Outros isótopos comumente utilizados são 129I, 119Sn 121Sb. Uma abordagem mais 
profunda sobre espectroscopia Mössbauer pode ser encontrada na referencia [89].  
A estrutura do espectrômetro Mossbauer consiste basicamente de uma fonte 
de cobalto inserida em uma matriz cúbica de Ródio Rh, que emite a radiação 𝛾 que 
atravessa a amostra e é detectada por um analisador proporcional, cujo os pulsos 
são pré-amplificados. A contagem dos fótons que chegam no detector é feita no 
tempo, e quando ocorre a absorção ressonante, a contagem de fótons diminui, 
gerando assim o espectro (a fonte está acoplada a um motor em movimento 
controlado, e o espectro relaciona a intensidade dos fótons emitidos em função da 
velocidade da fonte, velocidade esta que está associada a energia Dopler 
modificada pelo motor). Há a necessidade de se criar uma janela em torno da 
energia que possibilita o efeito Mössbauer e que o detector consegue discriminar, 
pois a fonte emite outras energias em maior fração (como a de raios-X), que tornaria 
a linha de base muito intensa e a queda da contagem dos fótons no tempo devido a 
ressonância seria mascarada. Para o 57Fe, as energias que geram o EM são 





Figura A.7 – Forma do espectro Mössbauer quando o núcleo sonda absorvedor está 
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